
2023 Ergänzungslieferung Service wurde eingestellt

2022 Merkblatt   1: Beschichtung / Instandhaltung von Betonaußenflächen

Merkblatt   3: Beschichtungen für Balkone, Loggien und Laubengänge sowie 
vergleichbar genutzte Flächen aus Beton mit oder ohne Estrich

Merkblatt 18: Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich

2019 Merkblatt   4: Zinkstaubbeschichtungen

Merkblatt   9: Beschichtungen auf mineralischen und pastösen Außenputzen

2016 Merkblatt   6: Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium

Merkblatt 11: Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Porenbeton

Merkblatt 17: Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf massiven Gips-Wand-
bauplatten

Merkblatt 20: Baustellenübliche Prüfungen zur Beurteilung des Untergrundes für 
Beschichtungs- und Tapezierarbeiten

2013/
2014

Merkblatt   7: Prüfrichtlinien für Wandbekleidungen vor, bei und nach der Verarbeitung 
(Dezember 2013)

Merkblatt 16: Technische Richtlinien für Tapezier- und Spannarbeiten innen  
(Dezember 2013)

2012 Merkblatt 10: Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz (Mai 2012)

Merkblatt 21: Technische Richtlinien für die Planung und Verarbeitung von 
Wärmedämm-Verbundsystemen (Mai 2012)

Ergänzungslieferungen der 
BFS-Merkblattsammlung und zusätzliche 
BFS-Informationen



2010 Merkblatt   8: Innenbeschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Betonflächen  
(Juni 2010; Neufassung)

Merkblatt   9: Beschichtungen auf mineralischem Außenputz (Juni 2010; Neufassung)

2009 Merkblatt   5: Beschichtungen auf Zink und verzinktem Stahl (Juli 2009; Neufassung)

Merkblatt 15: Brandschutzbeschichtungen auf Holz, Holzwerkstoffen und Stahlbauteilen 
(Juli 2009; Neufassung)

2007 Merkblatt   7 (R): Prüfrichtlinien für Wandbekleidungen vor der Verarbeitung  
(September 2001, redaktionell überarbeitet Juli 2007)

Merkblatt 12: Oberflächenbehandlung von Gipsplatten (Gipskartonplatten) und 
Gipsfaserplatten (Juli 2007; Neufassung)

Hinweis: 

Merkblatt Nr. 12 Teil 1 “Verarbeitung von Gipskartonplatten” wurde 
zurückgezogen: Keine Neuauflage

Merkblatt 26: Farbveränderung von Beschichtungen im Außenbereich  
(Juli 2007; Neuerscheinung)

2006 Merkblatt 18: 
 
 

Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich  
(März 2006; Neufassung)

Hinweis:

Merkblatt Nr. 3 wurde mit Merkblatt Nr. 18 zusammengefasst

2005 Merkblatt 21: Technische Richtlinien für die Planung und Verarbeitung von 
Wärmedämm-Verbundsystemen (Februar 2005; Neufassung)

Merkblatt 23: Technische Richtlinien für das Abdichten von Fugen im Hochbau und von 
Verglasungen (Februar 2005; Neufassung)

2003 Merkblatt   2: Imprägnierungen und Beschichtungen auf Kalksandstein-
Sichtmauerwerk (August 2003; Neufassung)

Merkblatt 25: Richtlinien zur Beurteilung von Farbübereinstimmungen und 
Farbabweichungen (August 2003; Neuerscheinung)

2002 Merkblatt   7: Prüfrichtlinien für Wandbekleidungen vor der Verarbeitung  
(September 2001; Neufassung)

Merkblatt 16: Technische Richtlinien für Tapezier- und Klebearbeiten  
(Februar 2002; Neufassung)

2001 Merkblatt 13: Beschichtungen auf Ziegel-Sichtmauerwerk (Oktober 2000; Neufassung)

Merkblatt 14: Beschichtungen von Platten aus Faserzement und Asbestzement  
(Juli 2000; Neufassung)

Merkblatt 24: Beschichtung auf pulverlackierten Bauteilen  
(Oktober 2000; Neuerscheinung)


